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Mas limpio, mas inteligente, mas econdmico
Hacia un taller sobre poliéster limpio y seguro

Piénselo dos veces. Trabaje con seguridad.

Proteccién personal para la manipulacién Proteccién personal para cortar
de resina UP y gelcoat o lijar laminado curado

Mono de proteccién K, Respirador con Guantes de proteccion Respirador con
con capucha mascarilla protectora contra cortes mascarilla protectora

Guantes de proteccion " Calzado de seguridad Mono de proteccion b Calzado de seguridad
contra productos quimicos - con capucha

Garantizar un lugar de trabajo seguro y limpio
Mascarilla contra el Ventilacion Lavese las manos

Orejeras o tapones para los  Casco cuando Gafas protectoras polvo cuando sea localizada cuando  Mantenga limpio su Cierre las tapas cuando termine
oidos cuando sea necesario  sea necesario cuando sea necesario necesario sea posible lugar de trabajo de trabajar
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Introduccion

Al utilizar las resinas de poliéster no saturado (RPI) para la pro- duccidn de piezas compuestas, estas
resinas contienen estireno como mondmero mas importante. El estireno esta clasificado como una
sustancia peligrosa, por ello se deben seguir ciertas precauciones de seguridad.

La exposicion ocupacional al estireno esta estrictamente regula- da en cada pais. En la mayoria de los
paises se ha establecido una Concentracién maxima permitida (CMA) o un Valor umbral limite (VUL) que
establece la concentracion maxima en la atmdsfera del lugar de trabajo, a la que un trabajador puede
estar expuesto, calculada como la concentracién media duran- te un periodo laboral de 8 horas.

El nuevo reglamento REACh pone la responsabilidad del trabajo seguro con estireno en manos de los
fabricantes de estireno y sus usuarios intermedios. Por lo tanto, es importante para la in- dustria de los
compuestos cumplir con el nuevo marco legislati- vo. Aparte de eso, un ambiente de trabajo bien
controlado con- duce a una mayor calidad de los productos y a una mejor posi- cién competitiva.

Esta hoja informativa ofrece una seleccion de posibles medidas que pueden adoptarse en un taller sobre
poliéster con el fin de controlar la exposicion de los trabajadores y mejorar el entorno laboral. Algunas
medidas también conducen a una reduccion de las emisiones de estireno al medio ambiente.

La seleccion es una recopilacidn de textos de la serie completa de las Guias de seguridad sobre la
manipulacién del producto, que pueden encontrarse en
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Como manejar las resinas de Poliéster no
saturado de una manera segura

Para empezar: conozca o identifique los riesgos. Lea todas las
instrucciones de seguridad, escritas en las Hojas de Datos de
Seguridad y los escenarios de exposicion. En caso de duda,
pregunte a su proveedor.

El uso de resinas de poliéster no saturado a base de estireno se
asocia con varios riesgos especificos:

Inflamabilidad

El punto de inflamacion del estireno es 32°C, que categoriza las
Resinas de poliéster no saturado como liquidos inflamables. Por lo
tanto, manténgalas alejadas de las llamas y otras posibles fuentes
de ignicion. Debe haber disponibles extintores y también se
requieren instalaciones eléctricas a prueba de explosidon donde
almacenar y utilizar las resinas. Asegurese de que sus operadores
reciben una formacién completa regularmente en el manejo del
equipo de extincidén de incendios.

Electricidad estatica

La electricidad estatica pude generarse al manejar materiales con
baja conductividad eléctrica. Las resinas de poliéster no saturado y
las fibras de vidrio pertenecen a esta categoria. Garantice una
puesta a tierra adecuada donde los liquidos o gases inflamables
estén presentes y evite las condiciones que podrian causar
descarga de electricidad estatica.

Exposicion ocupacional al estireno y otros compuestos organicos
volatiles.

En la mayoria de los paises se ha establecido una Concentracién
maxima permitida (CMA) o un Valor umbral limite (VUL) que
establece la concentracién maxima media permitida en la
atmosfera del lugar de trabajo durante un periodo laboral de 8
horas. Junto a la MAC o el TLV se establece un Limite de exposicién
de corta duracidn (STEL) que ofrece la maxima exposicion durante
un periodo de 15 minutos. Generalmente el valor STELes 2 0 3
veces la CMA media ponderada de 8 horas o el valor umbral limite
(VUL). La exposicion al estireno deberia reducirse al minimo cuando
sea posible mediante el uso de una ventilacién adecuada en el
taller.
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Manejo seguro de los materiales constituyentes

Los materiales constituyentes como peréxidos organicos, rellenos, y
fibras de vidrio, tienen distintas consideraciones de se- guridad Para
un uso seguro, consulte siempre la Hoja de Datos de Seguridad de
Materiales (MSDS) para mas informacion de seguridad especifica o
pregunte a nuestro proveedor.

Peroxidos organicos (iniciadores de polimerizacion)

Los perdxidos orgénicos son sensibles al calor y por lo tanto
térmicamente inestables. Manéjelos con precaucion. Respete la
maxima temperatura de almacenamiento y otros consejos de
almacenamiento como se indica en la Hoja de Datos de Seguridad
(HDS) del producto. Evite cualquier posible contaminacién con
polvo, 6xido y particulas de metal. Mantenga siempre los
contenedores cerrados y siga estrictamente las reglas de
almacenamiento.

Aceleradores y promotores

Los aceleradores y promotores, como compuestos de cobalto,
aminas terciarias, etc, deben manejarse con cuidado. Una vez mas,
consulte la HDS para obtener informacién sobre seguridad. Los
aceleradores y promotores pueden reaccionar violentamente con
los perodxidos orgénicos, por lo tanto mantenga estos productos
alejados del contacto directo con perdxidos organicos.

Disolventes de limpieza

La acetona se utiliza normalmente en los talleres de compuestos
debido a sus excelentes propiedades de limpieza. La acetona es un
disolvente volatil, asi que supone un riesgo de incendio importante
donde se manipule y almacene. El clorudo de metileno se clasifica
como posible carcinégeno, por lo que se recomienda evitar su uso.
Actualmente hay alternativas a la acetona disponibles, como
productos de limpieza a base de agua o esteres volatiles dibasicos.
Siempre que sea posible, cambie a estas soluciones de limpieza
alternativas modernas.

Rellenos

La mayoria de los rellenos utilizados en la industria de los
compuestos se consideran como materiales inertes, y pueden ser
tratados como residuos inertes. Pero consulte siempre la HDS para
comprobar el tipo especifico de relleno para posibles restricciones.

Fibra de vidrio

La fibra de vidrio puede ser irritante para la piel, por lo que se
recomienda llevar proteccion respiratoria y para la piel ade- cuada al
manejar las fibras de vidrio o tejido.

Polvo compuesto

El polvo compuesto puede generarse durante las operaciones de
taladrado, serrado y cortado. El polvo consta de particu- las con un
tamafio muy por debajo de tres micrones. Estas particulas de polvo
muy fino pueden causar lesiones pulmonares por inhalacién. Utilice
siempre un equipo de extraccion de polvo adecuado.
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Exposicion ocupacional al estireno
% de

Proceso pérdida de
esfireno

Proceso de molde abierto Cuando se utilizan resinas de poliéster no saturado (PI) los trabajadores
Proyeccién de gelcoat 10-14 estan expuestos vapores de monémero de estireno El nivel de exposicién
Proyecci6n simultdnea, resina con emision de 7.10 ocu- pacional permitido esta regido, en la mayoria de los paises europeos,
estireno estandar por niveles méximos de exposi- cién permitidos. El nivel de exposicién al
Ge'°°°"_ brocha 6-8 estireno depende en gran medida de la resina utilizada y la técnica de
Enro!lumlenio de ﬁ]am‘enios — 5-7 procesado.
Laminado manual, resina con emisién de .,
esfireno estandar . P . P

— = = = —— Las diferentes técnicas de aplicacidn tienen un efecto significativo en la
Proyeccién simultdneaq, resina de baja emisién . . . .
de esfireno (LSE)/de bajo contenido de estireno 4-6 cantidad de estireno que se evapora de la superficie de la resina. Como gu-
(L5C) ia, la siguiente tabla indica el porcentaje tipico de pérdida de estireno en
Capa final, proyectado 4.5 las distintas técnicas de pro- cesado.
Capad final, brocha 3-4
Laminado manual, resina , resina de baja Es imprescindible realizar evaluaciones periddicas de los niveles de
emision de estireno (LSE)/de bajo contenido de 3-4 estireno en los lugares de trabajo. Hay un boletin informativo aparte en las
esfireno (LSC) series de guias de seguridad sobre la manipulacion del pro- ducto que
Pulirusion 1-3 describe el equipo comercialmente dis- ponible para medir y monitorizar
Hormigon de polimero, efc. 1-3 las concentracio- nes de estireno.
Proceso de molde abierto
Laminado continuo 1-2
Fabricacién de compuestos de moldeo 1.2
SMC/BMC
Proceso de compuestos de moldeo SMC/BMC 1-2
Procesos de molde cerrado (RTM/RTM Ligero <
Infusién)

Control de los niveles de exposicion

Hay muchas maneras de mantener bajos los niveles de exposicion. Algunas estan relacionadas con la eleccidn correcta de las materias primas, otras
con el proceso o el equipo utilizado, y otras con la atencidn y el cuidado del operario.

Mayor limpieza en el procesado

Un buen mantenimiento de las instalaciones puede ayudar significativamente a la hora de mantener la exposicidn al estireno en niveles bajos.
También tiene un efecto muy positivo en términos de seguridad y costes operativos. Utilice resinas LSE (de baja emision de estireno) siempre que
sea posible y utilice siempre una resina con el menor contenido de estireno posible.

Evite la presencia de cubos y baldes de resina/gelcoat abiertos

El almacenaje de resina y gelcoat debe realizarse siempre en una sala independiente y bien ventilada. Evite el ex- ceso de proyeccion y vertidos
durante la proyeccién/laminado. Cualquier vertido debe limpiarse tan pronto como sea posible. Evite la presencia de contenedores de residuos
abiertos y asegurese de que todos los restos del proce- so de laminado y pafios y papel impregnados de resina contaminada se depositen siempre en
un contenedor ce- rrado.

Controle la temperatura del taller
Una temperatura demasiado alta en el taller aumentara la evaporacién de estireno y, por tanto, los niveles de ex- posicién y emisién.

Utilice proteccidon personal cuando sea necesario

Se debe llevar proteccidn respiratoria cuando el nivel de exposicidn sobrepase las concentraciones maximas per- mitidas.

Aunque la exposicion al estireno se produce principalmente por inhalacién, debe evitarse el contacto excesivo de las resinas con la piel, mediante el
uso permanente de ropa de proteccidn y guantes protectores.

Cambie a proceso de molde cerrado siempre que sea posible

Utilice técnicas de aplicacidn con dosificacidn no atomizada de resinas, como la alimentacion con rodillo, o utilice un equipo de proyeccidn con
boquillas controladoras de fluido. La proyeccion robotizada es adecuada para volu- menes suficientemente grandes.

Cuando sea posible incorporar moldes cerrados, merece la pena realizar la inversion. No sélo conseguira reducir sustancialmente las emisiones de
estireno sino que también obtendrd una mejor consistencia en los productos aca- bados. Las técnicas de molde cerrado incluyen el moldeo por
transferencia de resina (RTM), la inyeccion de resina (moldes macho y hembra), o infusidén de resina (una pelicula flexible forma el molde macho.
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Resinas de baja emision de estireno y bajo contenido de estireno

Las resinas de baja emision de estireno (LSE) se producen afiadiendo supresores de vapor a la formulacion de la resina. Estos aditivos forman
una pelicula en la superficie de la resina una vez que el molde se deja reposar. Los aditivos LSE son esencialmente sdlo eficaces durante la fase
estatica del proceso.

Otra manera de reducir la emision de estireno de las resinas de poliéster no saturado es reducir el contenido de estireno de la resina. Las resinas
de bajo contenido de estireno (LSC) son el resultado.

Reducir la emision de estireno mediante la reduccion del contenido de estireno es mas eficaz en la fase de lamina- do. Si se afladen supresores
de vapor a una resina de bajo contenido de estireno, se podra conseguir una mayor reduccion de la emisidén de estireno.
Debido a su naturaleza quimica, las resinas a base de DCPD (Diciclopentadieno) tienen un contenido de estireno inherentemente inferior.

Las resinas LSE y LSC tienen una gran influencia en la emisién de estireno. Pueden reducir la emision total en un 30 a 50%, dependiendo del
proceso de aplicacién utilizado. La combinacidn de ambas tecnologias (LSC + LSE) puede reducir aun mas las emisiones en un 10 a 20%.

Ventilacion en el lugar de trabajo

Un lugar de trabajo bien disefiado y estructurado contribuye a una mayor calidad, menores costes y un mejor am- biente de trabajo. En
particular, preste atencidn a los siguientes aspectos:

Mantenga el taller cerrado. Un sistema de ventilacion bien disefiado sélo sera eficaz cuando las corrientes de aire no son perturbadas por
las ventanas o puertas abiertas. Abrir las puertas en verano para bajar la temperatura se traduce a menudo en una mayor exposicion al
estireno.

Durante el trabajo con resinas de poliéster, la masa del vapor de estireno se genera lo mas cerca de la operacidon de moldeo. Seria preferible
eliminarla del aire lo mas cerca posible de su fuente. Esto garantiza una ventilacion mas eficaz del taller y significa que el vapor de estireno
puede eliminarse a concentraciones relativamente altas con un bajo volumen de desplazamiento de aire. Si se permite que el vapor de
estireno se disemine a través del taller, au- mentara la capacidad de ventilacién requerida para eliminarlo.

Ventilacion general del taller

Cuando se aplica la ventilacion general en el taller (también llamada ventilacion diluida), el volumen total del aire es sustituido varias veces por
hora. Este principio de ventilacidn es relativamente simple y aporta un alto grado de flexibilidad en el movimiento de los materiales y
productos en el taller. La ventilacion general del taller no es siem- pre suficiente; especialmente para los moldes grandes como barcos y silos.

Ventilacién local
Un método mas eficaz que la ventilacion general del taller es la ventilacidn local. Consiste en eliminar el vapor de estireno a través de
campanas de ventilacion, instaladas lo mas cerca posible del lugar donde se genera el estire- no.

Ventilacién por zona
La ventilacion por zona combina la ventilacién general con la ventilacién local. En este caso, se ventila parte del taller en general o los
compartimentos de tal manera que el estireno es eliminado antes de ser diluido en el aire de todo el taller.

Las cabinas de proyeccién son un buen ejemplo del uso de la ventilacion por zona. Una cabina de proyeccion es un compartimento, mas o
menos separado del resto del taller. La corriente de aire puede ser mejor controlada y es necesario menos aire para eliminar el vapor de
estireno.
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Técnicas para la reduccidn del estireno

La técnica de reduccidn mas eficaz es prevenir el escape de estireno en el lugar de trabajo y posteriorment en el atmdsfera. El uso de resinas de
baja emision de estireno y de bajo contenido de estireno ayudaran a este respecto en las aplicaciones en moldes. Reduce el nivel de VOC
emitido, en comparacion con las resinas convencionales. Aln mas eficaz es el uso de técnicas de moldes cerrados, como la infusién al vacio,
moldeo por transferencia de resina o RTM y moldeo a presion en frio/caliente.

Existen una serie de técnicas de reduccidn cuando sea necesario controlar la emision de estireno.

Incineracién

La incineracidn a alta temperatura o incineracién catalitica (a temperatura inferior) proporciona una eficacia alta de aproximadamente un 99%
con reciclado de energia. Para resultar rentable. El proceso debe emplear sélo car- burante como combustible contaminante y no requiere
ningun aporte adicional de combustible (excepto para la puesta en marcha o durante interrupciones cortas). Los oxidantes cataliticos tienen la
ventaja de temperaturas operativas mas bajas y una mayor eficiencia de destruccién que los oxidantes térmicos, y por lo tanto unos costes de
funcionamiento menores. Sin embargo, el coste del catalizador supone habitualmente mayores costes de capi- tal. Los sistemas mini-
catalizadores pueden utilizarse donde los indices de flujo de aire sean bajos o donde las emi- siones sean intermitentes.

Oxidantes térmicos directos

Los oxidantes térmicos regenerativos ofrecen una buena eficiencia de destruccién (96-98%) con un 90% de recu- peracion del calor mediante
lechos de ceramica o grava. Pueden funcionar autotérmicamente, sin mediante un disolvente adicional, a aproximadamente una recuperacién
de solvente de 1 g/m3. A concentraciones de admi- sién por debajo de este nivel se requieren fuentes adicionales de energia, como gas natural o
electricidad, para mantener el oxidante a la temperatura maxima.

Sistemas de biofiltracion

La biofiltracidn es la oxidacidn bacteriana de materia organica y da lugar a la conversién de materia organica, como la incineracién, los gases a
base de carbdn y el vapor de agua. Los biofiltros son buenos para eliminar las concentraciones bajas de vapores de disolventes pero sufren una
menor eficiencia de destruccidn y control de procesos. Algunos disolventes son destruidos facilmente por los microorganismos de los filtros pero
las moléculas de mayor tamafio, como el estireno, necesitan tiempos de resistencia mas largos para que se produzca la destruccién que
requieren sistemas mas grandes con una zona mas extensa.

Adsorcidn y absorcion en los intermedios sacrificiales

Estas dos tecnologias son similares con la excepcion de los medios y ambos sufren desventajas similares. La adsor- cidn se produce normalmente
en un filtro de carbén mientras que la absorcidn lo hace en un liquido. Cuando se satura con disolvente los medios son eliminados y enviados a
una ubicacién externa para su regeneracion o elimi- nacién.

Sistemas de concentracion

Los sistemas de concentracién son probablemente la mejor técnica para la reduccidn de bajas emisiones de VOC de niveles de escape
generalmente encontrados en la industria GRP Hay dos tipos de concentracidn sistemas, rue- das giratorias y lecho fluido. Ambos eliminan los
vapores de disolventes del aire de admisién por adsorcién en zeoli- tos o adsorbentes poliméricos y los desorben en una corriente de aire
caliente que es una fraccion del nivel del flujo de aire original.
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Esta publicacidn esta disefiada exclusivamente como guia y, aunque la informacién que contiene se ofrece de buena fe y esta basada en la mejor informacién
actualmente disponible, elusuario asume la responsabilidad de cualquier riesgo derivado de su uso. La informacidn contenida en este documento se ofrece de buena
fey, aunque es precisa y cierta, segiin losconocimientos de los autores, no se ofrece ningunarepresentacidn ni garantia de que dicha informacién sea completa y no se
asume responsabilidad alguna frente a cualquier dafio que resulte del uso de la informa- cién contenida en la publicacion.
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